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Caractéristiques

•	 REBOUCHAGE ET 
RÉPARATION DES
STRATIFIÉS

•	 COUCHE SUIVANTE : 
GELCOAT OU APPRÊT 
POLYURÉTHANE

•	 À CATALYSER 
DE 1,5 À 2 %

•	 MASTIC SEMI-FLEXIBLE ARMÉ 
À LA FIBRE DE VERRE

•	 RÉPARATION ET REPRISE 
DES DÉFAUTS IMPORTANTS

•	 EXCELLENT GARNISSANT 
EN FORTE ÉPAISSEUR

•	 À CATALYSER DE 1,5 À 2 %

•	 RÉPARATION  RESTAURATION 
BOUCHAGE ET COLLAGE

•	 MASTIC CHARGÉ À LA FIBRE
DE BOIS

•	 EXCELLENT POUVOIR 
GARNISSANT

•	 GRANDE RÉSISTANCE
MÉCANIQUE

•	 À CATALYSER DE 1,5 À 2 %

Conditionnement 1Kg
Livré avec son catalyseur

170ml / 1000ml
Livré avec son catalyseur

170ml
Livré avec son catalyseur

Support Gelcoat, primer époxy Tout support Tout support

Application

Teintes




